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Stand: November 2017

§1
Zweck der Ausbildung

Durch die Ausbhildung mit anschlieBender
erfolgreicher Prufung wird der Nachweis er-
bracht, dass der/die Lehrgangsteilnehmer/-in
mit einschlagiger Berufserfahrung tber ausrei-
chende Kenntnisse und Fertigkeiten in der
Verarbeitung von Produkten und Systemen
zum Schitzen und Instandsetzen von Beton-
bauteilen verflgt. Diese Kenntnisse und Fer-
tigkeiten sind eine Voraussetzung fiur die In-
standsetzung von Betonbauteilen insbesonde-
re mit kunststoff- und zementgebundenen
Rissflllstoffen,  Mobrtelersatzsystemen  und
Oberflachenschutzsystemen sowie fur die
Ausfuhrung von Klebefugen von Bauteilen in
Segmentbauart und von Verstarkungsmal-
nahmen mittels Stahllaschen und CFK-
Lamellen.

§2
Durchfiihrung der Ausbildung

(1) Die Kenntnisse und Fertigkeiten werden
in einem Lehrgang an einem hierfir vom Aus-
bildungsbeirat Schutz und Instandsetzung im
Betonbau beim Deutschen Beton- und Bau-
technik-Verein E.V. (im Folgenden Beirat ge-
nannt) anerkannten Ausbildungszentrum der
Bauindustrie oder des Baugewerbes (im Fol-
genden Ausbildungszentren genannt) vermit-
telt und gepruft.
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(2) Um eine Einheitlichkeit zwischen den
zugelassenen Ausbildungszentren zu wahren,
wird der Lehrgang als Blockkurs, lediglich
durch Samstage, Sonn- und Feiertage unter-
brochen, kontinuierlich durchgefihrt. In beson-
deren Fallen hierzu kann die SIVV-Ausbildung
berufsbegleitend (an Freitagen und Sonn-
abenden) durchgefiihrt werden.

(3) Die Ausbildung folgt dem vom Beirat er-
arbeiteten Handbuch ,Schitzen, Instandset-
zen, Verbinden und Verstarken von Betonbau-
teilen” (SIVV-Handbuch).

(4) Die Vermittlung der Inhalte erfolgt durch
vom Beirat anerkannte Referenten.

(5) Voraussetzung zur Teilnahme an der
Prifung ist die stetige Anwesenheit am gesam-
ten Lehrgang. Ausnahmen hiervon kénnen nur
durch den Prufungsausschuss erfolgen.

§3
Prifungsausschuss

(1) Fur die Prufung wird ein Prufungsaus-
schuss gebildet.

(2) Der Prifungsausschuss besteht aus
zwei Mitgliedern oder Beauftragten des Beirats
und drei Referenten. Der Ausschuss wahlt aus
seiner Mitte den Vorsitzenden.
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(3) Die Mitglieder des Prifungsausschus-
ses werden vom Beirat bestellt.

(4) Der Prifungsausschuss ist beschluss-
fahig, wenn mindestens ein Mitglied oder Be-
auftragter des Beirats und zwei Referenten
anwesend sind.

(5) Prifungsausschisse entscheiden mit
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden.

(6) Mitglieder eines Prifungsausschusses,
die mit dem/der Prifungsbewerber/-in ver-
wandt oder verschwagert, sein/ihr Arbeitgeber
oder seinf/ihr Vorgesetzter sind, haben sich bei
der Entscheidung Uber dessen/deren Zulas-
sung zur Prifung und bei der Beurteilung der
Stimme zu enthalten.

(7) Die Mitglieder des Prifungsausschus-
ses sind Uber alle Prufungsvorgénge Dritten
gegenulber zur Verschwiegenheit verpflichtet.

§4
Zulassungsvoraussetzungen zur
Ausbildung und Prifung

(1) Zur Ausbildung und Prifung werden
Personen zugelassen, die Erfahrungen in der
Erhaltung von Betonbauteilen besitzen und
mindestens eine der nachstehenden Voraus-
setzungen erfiillen:

a) Facharbeiter mit Ausbildungsabschluss
zum Beton- und Stahlbetonbauer,
Hochbaufacharbeiter oder Maurer und
eine mindestens einjéhrige einschlagige
Berufserfahrung in der Betoninstandset-
zung.

b) Baustoffpriifer mit Ausbildungsabschluss
der Fachrichtung Mortel und Beton und
eine mindestens einjahrige einschlagige
Berufserfahrung in der Betoninstandset-
zung.

c) Geprifter Polier und Werkpolier im
Hochbau oder Tiefbau, Meister auf dem
Gebiet des Beton- und Stahlbetonbaus
oder im Maurerhandwerk und eine min-
destens einjahrige einschlagige Berufs-
erfahrung in der Betoninstandsetzung.

d) Die Abschlussprifung Bautechniker und
eine mindestens einjéhrige einschlagige
Berufserfahrung in der Betoninstandset-
zung.

(2) Personen, welche die Voraussetzungen
der Abschnitte (1) a) bis d) nicht erfullen, kdn-
nen in Ausnahmefallen zur Prifung zugelas-
sen werden, wenn sie aus ihrer bisherigen
mindestens dreijahrigen Tatigkeit die erforder-
lichen Kenntnisse in Baustoffkunde, insbeson-
dere in Betontechnologie, und Téatigkeiten in
der Betoninstandsetzung nachweisen kénnen.
Die Kenntnisse sind durch eine Eingangspru-
fung zu belegen.

(3) Personen nach den  Abschnitten
(1) a) bis c¢) und (2) sollen vor Beginn des
Lehrgangs einen zweitdgigen Vorbereitungs-
lehrgang auf dem Gebiet der Betontechnologie
absolvieren und mussen ihre Kenntnisse durch
eine Eingangsprufung belegen.

(4) Zugelassen werden auch Personen,
welche die Abschlussprifung auf dem Gebiet
des Bauwesens an einer staatlich anerkannten
Ingenieurschule, Berufsakademie (BA), Fach-
hochschule, Technischen Hochschule oder
Universitat bestanden haben sowie eine min-
destens einjahrige praktische Tatigkeit nach-
weisen kénnen.

§5
Anmeldung zur Ausbildung und Prifung

(1) Die Anmeldung zur Ausbildung und Pri-
fung hat schriftlich im jeweiligen Ausbildungs-
zentrum zu erfolgen. Anmeldestelle und -frist
werden vom Ausbildungszentrum im Zusam-
menwirken mit dem/der Vorsitzenden des Pru-
fungsausschusses bestimmt.

(2) Der Anmeldung sind die unter § 4 ver-
langten Nachweise, wie z. B. Zeugnisse und
Bescheinigungen des Arbeitgebers, beizufi-
gen.

§6
Zulassung zur Ausbildung und Prifung

(1) Zugelassen werden Personen, die die
unter § 4 genannten Nachweise erbracht ha-
ben.

(2) Die Entscheidung Uber die Teilnahme
am Lehrgang trifft der SIVV-
Lehrgangsverantwortliche des Ausbildungs-
zentrums. Uber die Zulassung zur Priifung
entscheidet der Prufungsausschuss. In Zwei-
felsfallen entscheidet der/die Vorsitzende des
Prifungsausschusses.
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(3) In besonderen Fallen entscheidet der
Prufungsausschuss mit einfacher Mehrheit. Bei
Stimmengleichheit entscheidet der/die Vorsit-
zende des Priifungsausschusses.

(4) Bei Nichtzulassung erhalt der Priifungs-
bewerber rechtzeitig vor Ausbildungsbeginn
eine schriftliche Nachricht.

(5) Die Zulassung zur Prufung wird vor
Ausbildungsbeginn festgestellt. Wahrend der
Ausbildung ist eine stetige Anwesenheit erfor-
derlich.

87
Gebihren

(1) Far die Ausbildung und Prifung werden
Gebluhren erhoben.

(2) Es gelten die jeweiligen Allgemeinen
Geschaftsbedingungen der Ausbildungszen-
tren.

§8
Durchfuhrung der Prifung

(1) Die Priufung wird vom Prifungsaus-
schuss abgenommen. Die Prifung ist nicht
offentlich.

(2) Die Prifung findet am letzten Ausbil-
dungstag statt.

(3) Die Prufung besteht aus einem schriftli-
chen und einem mindlichen Teil. Prufungsteil-
nehmer, die bei der schriftlichen Priifung gute
Kenntnisse nachgewiesen haben, kénnen von
der mundlichen Prufung befreit werden. Die
Prufungsgebiete entsprechen dem SIVV-
Handbuch.

(4) Beim schriftlichen Teil der Prufung sind
40 Fragen anhand eines Fragebogens schrift-
lich zu beantworten. Der schriftliche Teil der
Prifung dauert bis zu 3 Stunden. Die Prifung
findet unter Aufsicht mindestens eines Mitglie-
des des Prifungsausschusses statt.

(5) Der Prufungsausschuss erstellt den
Fragebogen fur die schriftliche Prifung in An-
lehnung an den vom Beirat zur Verfligung
gestellten Fragenkatalog. Bei der Vorbereitung
der Prifungsfragen ist die gebotene Geheim-
haltung zu wahren.

(6) Die Dauer des mundlichen Teils der
Prufung soll eine Stunde nicht Uberschreiten.
Uber die mindliche Prifung fertigt der/die
Vorsitzende des Prifungsausschusses ein
Protokoll an.
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§9
Bewertung

(1) Die Bewertung der schriftlichen Arbeiten
erfolgt unter Berlicksichtigung des sachlichen
Inhalts der Musterlésung des Priifungsfragen-
katalogs.

(2) Die Leistungen sind mit ,ausreichend"
zu bewerten, wenn der Prifungsteilnehmer
70 % der mdglichen Punkte (in der Regel 95
bis 105) erreicht hat. Eine mundliche Prufung
ist in diesem Fall nicht erforderlich. Priifungs-
teilnehmer, die weniger als 70 % richtige Ant-
worten gegeben haben, missen sich einer
mundlichen Prifung unterziehen. Prifungsteil-
nehmer, die weniger als 60 % richtig beantwor-
ten konnten, haben die Prifung nicht bestan-
den.

§10
Prifungsergebnisse

(1) Das Ergebnis der Prifung wird im An-
schluss an die mindliche Priifung festgestellt.

(2) Die Bewertungen sind in eine (Bewer-
tungs)Liste einzutragen.

(3) Eine Bewertung nach Prifungsnoten er-
folgt nicht. Wird die Leistung eines Prifungs-
teilnehmers mit ,nicht ausreichend* bewertet,
ist die Prufung nicht bestanden.

(4) Die Entscheidung des Priufungsaus-
schusses ist dem/der Prifungsteilnehmer/-in
durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende mind-
lich bekannt zu geben und vom Priifungsaus-
schuss schriftlich zu bestatigen.

(5) Der/die Prufungsteilnehmer/-in kann in-
nerhalb von zwei Monaten Einsicht in die Pri-
fungs- und Bewertungsunterlagen nehmen.
Die Einsichtnahme in die Prifungsunterlagen
ist beim Lehrgangsverantwortlichen oder beim
Vorsitzenden des Prifungsausschusses zu
beantragen. Der Termin zur Einsichtnahme in
die Prifungsunterlagen wird vom jeweiligen
Ausbildungszentrum festgelegt. Die Einsicht-
nahme in die Prufungs- und Bewertungsunter-
lagen hat unter Aufsicht zu erfolgen. Die Anfer-
tigung von Abschriften oder von Ablichtungen
— auch auszugsweise — ist nicht gestattet.

§11
Urkunde

(1) Bei bestandener Prifung erhélt der/die
Prufungsteilnehmer/-in eine vom Obmann/von
der Obfrau des Beirats sowie von dem/der
Vorsitzenden des Priifungsausschusses unter-
schriebene Urkunde (genannt ,SIVV-Schein).
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(2) Die Priufungsbescheinigungen tragen
eine fortlaufende Nummerierung und werden
vom Beirat ausgegeben.

8§12
VerstoRRe

(1) Vor Beginn der Prufung sind die Pri-
fungsteilnehmer darauf hinzuweisen, dass jede
gegenseitige Fuhlungnahme und Benutzung
von Hilfsmitteln untersagt sind. Bei Verstol3en
gegen diese Anordnung sind die betroffenen
Prufungsteilnehmer nach Entscheidung der
anwesenden Mitglieder des Prifungsaus-
schusses durch miuindliche Erklarung des/der
Vorsitzenden des Priifungsausschusses von
der Fortsetzung der Prifung auszuschliel3en.
Die Prufung gilt als nicht bestanden. Der
Grund des Ausschlusses ist in der Priifungs-
niederschrift zu vermerken.

(2) Jede Einflussnahme auf die Prifung, die
Uber die Behandlung des regularen Stoffplans
hinausgeht, hat zu unterbleiben.

§13
Wiederholung

Eine nicht bestandene Prifung kann einmal
ohne nochmalige Teilnahme an der Ausbildung
wiederholt werden. Eine Wiederholung der
Prifung kann auch an einem anderen fir
SIVV-Lehrgdnge anerkannten Ausbildungs-
zentrum stattfinden.

§14
Niederschrift Uber die Prifung

(1) Uber den Verlauf der Priifung wird eine
Niederschrift angefertigt, die vom/von der Vor-
sitzenden unterzeichnet wird.

(2) In die Niederschrift sind aufzunehmen:

a) Teilnehmerliste mit Angabe des Vor-
und Zunamens, Geburtsdatum und -ort
sowie Wohnanschrift der Prufungsteil-
nehmer/-innen sowie Ergebnis (Punkt-
zahl) der Prufung (ggf. mit Begrindung)
und Nummerierung des ausgehandigten
SIVV-Scheins

b) Namen des/der Vorsitzenden und der
anwesenden Mitglieder des Prifungs-
ausschusses

c) Referentenliste unter Angabe der The-
men

d) Checkliste der durchgefiihrten Ubungen
e) Beginn und Ende der Prifung

f) Ergebnis der Prifung (ggf. mit Begrin-
dung).

(3) Die Niederschrift wird zusammen mit
den jeweiligen Kopien der ausgegebenen
SIVV-Bescheinigungen zu den Prifungsakten
genommen. Eine Ausfertigung erhélt die Ge-
schéftsstelle des Beirats beim Deutschen Be-
ton- und Bautechnik-Verein E.V., die sie fir
einen Zeitraum von 10 Jahren aufbewahrt.

(4) Die Niederschrift ist mit den Prifungsun-
terlagen vom Ausbildungszentrum mindestens
10 Jahre aufzubewahren.

§15
Ausstellung von Ersatzurkunden

(1) Im Falle des Verlustes der Originalur-
kunde nach § 11 kann bei der Geschéftsstelle
des Beirates beim Deutschen Beton- und Bau-
technik-Verein E.V. die Ausstellung einer Er-
satzurkunde beantragt werden.

(2) Fur die Ausstellung einer Ersatzurkunde
wird eine Gebuhr erhoben.

(3) Der Deutsche Beton- und Bautechnik-
Verein E.V. fUhrt hierzu eine Liste aller ausge-
stellten Urkunden, die er unter Nennung des
Namens, des Geburtsdatums sowie des Ge-
burtsortes des Inhabers, der Urkundennummer
und des Datums und Ortes der Priifung fort-
schreibt.

8§16
Inkrafttreten

Diese Ausbildungs- und Prifungsordnung
tritt am 1. Januar 2018 in Kraft und ersetzt die
Ausbildungs- und Prifungsordnung mit Stand
November 2015.
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g1
Zweck der Ausbildung

Durch die Weiterbildung mit anschlieRender
erfolgreicher Prufung wird der Nachweis er-
bracht, dass der/die Lehrgangsteilnehmer/-in
mit bereits abgeschlossener SIVV-Aushildung
Uber aktuelle Kenntnisse in der Verarbeitung
von Produkten und Systemen zum Schitzen
und Instandsetzen von Betonbauteilen verflgt.
Die Weiterbildung dient der Aktualisierung der
wesentlichen Inhalte der SIVV-Ausbildung.

§2
Durchfihrung der Ausbildung

(1) Die Kenntnisse und Fertigkeiten werden
in einem Lehrgang an einem hierfir vom Aus-
bildungsbeirat Schutz und Instandsetzung im
Betonbau beim Deutschen Beton- und Bau-
technik-Verein E.V. (im Folgenden Beirat ge-
nannt) anerkannten Ausbildungszentrum der
Bauindustrie oder des Baugewerbes (im Fol-
genden Ausbildungszentren genannt) oder
aullerhalb von anerkannten Ausbildungszen-
tren nach Abschnitt 2.5 der Anerkennungsricht-
linie-SIVV vermittelt und geprift.

(2) Um eine Einheitlichkeit in der Weiterbil-
dung zu wahren, wird der Lehrgang zweitagig
in mindestens zwei theoretischen Blécken und
einem Praxisblock durchgefihrt. Ein theoreti-
scher Block beinhaltet den aktuellen Stand der
Regelwerke bzw. Themen der SIVV-
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Ausbildung bzw. des SIVV-Handbuchs. Die
Inhalte weiterer theoretischer Blécke obliegen
der Verantwortung des Ausbildungszentrums.
Der Praxisblock sollte inhaltlich einem Theo-
rieblock zugeordnet sein.

(3) Die Weiterbildung folgt grundsétzlich
dem vom Beirat erarbeiteten Handbuch
»Schitzen, Instandsetzen, Verbinden und Ver-
stérken von Betonbauteilen* (SIVV-Handbuch).

(4) Die Vermittlung der Inhalte erfolgt durch
vom Beirat fur die SIVV-Ausbildung zugelas-
sene Referenten.

§3
Prifungsausschuss

(1) Fur die Prifung wird ein Prifungsaus-
schuss gebildet.

(2) Der Prifungsausschuss besteht min-
destens aus

- einem vom Beirat zugelassenen Mitglied
des Prifungsausschusses fir die SIVV-
Ausbildung oder einem Mitglied des Beirats
oder einem Beauftragten des Beirats und

- dem Lehrgangsverantwortlichen oder ei-
nem Referenten fir die Weiterbildung.

Im Prufungsausschuss werden ein Vorsit-
zender und ein Schriftfihrer festgelegt.
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(3) Prufungsausschisse entscheiden mit
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden.

(4) Mitglieder eines Priifungsausschusses,
die mit dem/der Prufungsbewerber/-in ver-
wandt oder verschwagert, sein/ihr Arbeitgeber
oder seinf/ihr Vorgesetzter sind, haben sich bei
der Entscheidung Uber dessen/deren Zulas-
sung zur Prifung und bei der Beurteilung der
Stimme zu enthalten.

(5) Die Mitglieder des Priiffungsausschus-
ses sind Uber alle Prifungsvorgénge Dritten
gegenuber zur Verschwiegenheit verpflichtet.

§4
Zulassungsvoraussetzungen zur Prufung

(1) Zur Priufung werden Personen zugelas-
sen, die im Besitz eines SIVV-Scheins sind.

(2) Voraussetzung zur Teilnahme an der
Prifung ist die stetige Anwesenheit an der
gesamten Weiterbildung. Ausnahmen hiervon
kénnen nur durch den Prifungsausschuss
erfolgen.

85
Anmeldung zur Weiterbildung und Prifung

(1) Die Anmeldung zur Weiterbildung und
Prufung hat schriftlich im jeweiligen Ausbil-
dungszentrum zu erfolgen. Anmeldestelle und
-frist werden vom Ausbildungszentrum im Zu-
sammenwirken mit dem/der Vorsitzenden des
Prufungsausschusses bestimmt.

(2) Spatestens zu Beginn der Weiterbildung
ist der unter § 4 verlangte Nachweis (SIVV-
Schein) im Original vorzulegen.

§6
Zulassung zur Prufung

(1) Zugelassen werden Personen, die den
unter § 4 genannten Nachweis erbracht haben.

(2) Die Entscheidung Uber die Teilnahme
an der Weiterbildung trifft der Lehrgangsver-
antwortliche des Ausbildungszentrums. Uber
die Zulassung zur Prifung entscheidet der
Prufungsausschuss. In Zweifelsféallen ent-
scheidet der/die Vorsitzende des Priifungsaus-
schusses.

(3) In besonderen Fallen entscheidet der
Prufungsausschuss mit einfacher Mehrheit. Bei
Stimmengleichheit entscheidet der/die Vorsit-
zende des Prifungsausschusses.

87
Gebihren

(1) Fur die Weiterbildung und Prifung wer-
den Gebiihren erhoben.

(2) Es gelten die jeweiligen Allgemeinen
Geschaftsbedingungen der anerkannten Aus-
bildungszentren.

§8
Durchfiihrung der Priifung

(1) Die Prufung wird vom Prufungsaus-
schuss abgenommen. Die Prifung ist nicht
offentlich.

(2) Die Prifung findet im Anschluss an den
letzten Tag der Weiterbildung statt.

(3) Die Prufung besteht aus einem schriftli-
chen und einem mundlichen Teil. Prifungsteil-
nehmer, die bei der schriftlichen Prufung gute
Kenntnisse nachgewiesen haben, kénnen von
der mindlichen Prifung befreit werden. Die
Prufungsgebiete entsprechen den Lehrinhalten
der Weiterbildung.

(4) Beim schriftlichen Teil der Prifung sind
20 Fragen (15 Multiple-Choice-Fragen und
5 offene Fragen) anhand eines Fragebogens
schriftlich zu beantworten. Der schriftliche Teil
der Prifung dauert bis zu 60 Minuten. Die
Prufung findet unter Aufsicht von mindestens
einer Person des Prifungsausschusses statt.

(5) Der Prifungsausschuss erstellt den
Fragebogen fur die schriftliche Prifung in An-
lehnung an den vom Beirat zur Verfigung
gestellten Fragenkatalog. Bei der Vorbereitung
der Prifungsfragen ist die gebotene Geheim-
haltung zu wahren.

(6) Die Dauer des mundlichen Teils der
Prifung soll 30 Minuten nicht Uberschreiten.
Uber die miindliche Priifung fertigt der/die
Vorsitzende des Prifungsausschusses ein
Protokoll an.

§9
Bewertung

(1) Die Bewertung der schriftlichen Arbeiten
erfolgt unter Berlcksichtigung des sachlichen
Inhalts der Musterlésung.

(2) Die Leistungen sind mit ,ausreichend”
zu bewerten, wenn der Prifungsteilnehmer
60 % der mdoglichen 100 Prozentpunkte er-
reicht hat. Eine mindliche Prifung ist in die-
sem Fall nicht erforderlich. Prifungsteilneh-
mer, die weniger als 60 % richtige Antworten
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gegeben haben, missen sich einer mundli-
chen Prufung unterziehen. Prifungsteilneh-
mer, die weniger als 50 % richtig beantworten
konnten, haben die Priifung nicht bestanden.

§10
Priufungsergebnisse

(1) Das Ergebnis der Priufung wird im An-
schluss an die mundliche Prifung festgestellt.

(2) Die Bewertungen sind in eine (Bewer-
tungs-)Liste einzutragen.

(3) Eine Bewertung nach Prufungsnoten er-
folgt nicht. Wird die Leistung eines Prifungs-
teilnehmers mit ,nicht ausreichend“ bewertet,
ist die Prufung nicht bestanden.

(4) Die Entscheidung des Prifungsaus-
schusses ist dem/der Prufungsteilnehmer/-in
durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende mind-
lich bekannt zu geben und vom Prifungsaus-
schuss schriftlich zu bestatigen.

(5) Der/die Prifungsteilnehmer/-in kann in-
nerhalb von zwei Monaten Einsicht in die Pri-
fungs- und Bewertungsunterlagen nehmen.
Die Einsichtnahme in die Prifungsunterlagen
ist beim Ausbildungsverantwortlichen oder
beim Vorsitzenden des Prifungsausschusses
zu beantragen. Der Termin zur Einsichtnahme
in die Prufungsunterlagen wird vom jeweiligen
Ausbildungszentrum festgelegt. Die Einsicht-
nahme in die Prifungs- und Bewertungsunter-
lagen hat unter Aufsicht zu erfolgen. Die Anfer-
tigung von Abschriften oder von Ablichtungen
— auch auszugsweise — ist nicht gestattet.

8§11
Urkunde

(1) Bei bestandener Prifung erhalt der/die
Prifungsteilnehmer/-in eine vom Schriftfihrer
des Beirats sowie von dem/der Vorsitzenden
des Prifungsausschusses unterschriebene
Urkunde (genannt ,SIVV-Weiterbildungsbe-
scheinigung").

(2) Die Urkunde wird erst nach Vorlage des
unter § 4 verlangten Nachweises im Original
(SIVV-Schein) ausgehandigt.

8§12
VerstoRe

(1) Vor Beginn der Prufung sind die Pri-
fungsteilnehmer darauf hinzuweisen, dass jede
gegenseitige Fihlungnahme und Benutzung
von Hilfsmitteln untersagt sind. Bei VerstéRen
gegen diese Anordnung sind die betroffenen
Prufungsteilnehmer nach Entscheidung der
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anwesenden Mitglieder des Prufungsaus-
schusses durch mundliche Erklarung des/der
Vorsitzenden des Prifungsausschusses von
der Fortsetzung der Prifung auszuschlief3en.
Die Prifung gilt als nicht bestanden. Der
Grund des Ausschlusses ist in der Prifungs-
niederschrift zu vermerken.

(2) Jede Einflussnahme auf die Prifung hat
zu unterbleiben.

§13
Wiederholung

Eine nicht bestandene Prifung kann einmal
ohne nochmalige Teilnahme an der Weiterbil-
dung wiederholt werden. Eine Wiederholung
der Prifung darf nur an dem Ausbildungszent-
rum stattfinden, an dem die erste Prifung nicht
bestanden wurde.

8§14
Niederschrift Giber die Priifung

(1) Uber den Verlauf der Prifung wird eine
Niederschrift angefertigt, die vom/von der Vor-
sitzenden unterzeichnet wird.

(2) In die Niederschrift sind aufzunehmen:

a) Teilnehmerliste mit Angabe des Vor-
und Zunamens, Geburtsdatum und -ort
sowie Nummerierung des SIVV-Scheins
der Prifungsteilnehmer/-innen  sowie
Ergebnis der Prifung (ggf. mit Begriin-
dung)

b) Namen des/der Vorsitzenden und der
anwesenden Mitglieder des Prifungs-
ausschusses

c) Referentenliste unter Angabe der The-
men der Weiterbildung

d) Beginn und Ende der Priifung

e) Ergebnis der Prifung (ggf. mit Begriin-
dung).

(3) In der Teilnehmerliste ist zu dokumen-
tieren, dass der SIVV-Schein im Original vor-
gelegt wurde. Erst nach Vorlage dieser Urkun-
de wird die Weiterbildungsbescheinigung aus-
gegeben.

(4) Die Niederschrift wird zu den Priufungs-
akten genommen. Eine Ausfertigung erhalt die
Geschéftsstelle des Beirats beim Deutschen
Beton- und Bautechnik-Verein E.V., die sie fir
einen Zeitraum von 6 Jahren aufbewabhrt.
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(5) Die Niederschrift ist mit den Prifungsun- § 15

terlagen vom Ausbildungszentrum mindestens Inkrafttreten

6 Jahre aufzubewahren.
Diese Ausbildungs- und Prifungsordnung
tritt am 1. Méarz 2016 in Kraft und ersetzt die
Ausbildungs- und Prifungsordnung mit Stand
November 2014.
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